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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 332/DLS/2018

Badania prébek materialowych granulatéw z recyklingu EPDM i SBR, dostarczonych
do badan przez firm¢ UNIRUBBER Sp.z 0.0., W zakresie zawartosci
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
Zleceniodawca: UNIRUBBER Sp. z 0.0. Zlecenie: UP/DLS-23943/0OR

Zielonka 17
59-940 Wegliniec
Nazwa obiektu badan Prébka materiatowa granulatu EPDM z recyklingu

Oznaczenie zleceniodawcy: EPDM szary
[ Numery prébek wg R-DLS/7: | 332/18/P1 |

| Nazwa obiektu badan Probka materiatowa granulatu SBR z recyklingu -
Oznaczenie zleceniodawcy: SBR czarny

Numery probek wg R-DLS/7: 332/18/P2

Nazwa obiektu badan Probka materiatowa granulatu EPDM z recyklingu |
Oznaczenie zleceniodawcy: EPDM czarny
Numery probek wg R-DLS/T: | 332/18/P3
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Data dostarczenia obiektu badan: 19.06.2018 .
Data rozpoczecia / zakonczenia badan:  20.06.2018 r. /29.06.2018 r.

Miejsce badan:

Laboratorium Inzynierii Materiatowej i Srodowiska

Numer prébki |

Stwierdzenie zgodnosci/niezgodnos$ci z wymaganiami

(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1-794, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r., w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolern i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

332/18/P1 Zawartosc poszczegodlnych WWA: benzo[a]pirenu,
332/18/P2 benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu,

332/18/P3 z dodatkiem WWA

benzo[k]fluorantenu, benzo[a,h]antracenu, < 1 mg/kg w stosunku do masy materiatu

benzole]pirenu, +

benzolj]fluorantenu, g

+

znaki ,+"- zgodne z wymaganiami ,-"— niezgodne z wymaganiami

Uwaga: stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami jest oparte na poziomie ufnosci 95% dla niepewnosci rozszerzonej

wynikéw pomiaréw, na kidrych oparto decyzje dotyczgcg zgodnosci.
Prowadzacy badanie: drinz. Monika Gawlik - Jedrysiak

Zespot wspotpracujacy: dr Renata Budzynska-Barton

/Imie i Nazwisko/

Alitofvziiacy: dr hab. inz. Beata Grynkiewicz-Bylina,
B prof. nadzw. ITG KOMAG

/Imig i Nazwisko/

Gliwice, dnia 29.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI ODNOSZACE SIE WYtACZNIE DO BADANE

/pedpis i pieczatka/

OBIEKTU

KOMAG ZOBOWIAZUJE SIE DO ZACHOWANIA POUFNOSCI WYNIKOW BADAN | BEZ ZGODY ZLECENIODAWCY NIE BEDZIE ICH
ROZPOWSZECHNIAC UWAGA NIE DOTYCZY PRZYPADKOW GDY PRZEPISY PRAWA STANOWIA INACZEJ
PRACA JEST WEASNOSCIA LABORATORIUM. BEZ WIEDZY | ZGODY AUTOROW PRACY NIE MOZNA DOKONYWA ZADNYCH ZMIAN ANI JEJ

POWIELAC INACZEJ, NIZ W CALOSCI
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Opis préobek

Prébka materiatowe granulatéw z recyklingu: EPDM w kolorze czarnym i szarym oraz SBR w
kolorze czarnym.
Probki zostaty pobrane i przekazane do badan przez zleceniodawce.

Zakres i metody badawcze

Lp. Badane cechy Metody badawcze Procedura badawcza

Zawartosc wielopierécieniowych | Metoda chromatografii gazowej z " _
1. | weglowodoréw aromatycznych tandemowa spektrometrig mas FBBLYSE, wye, % 2017
(WWA) (GC-MS/MS)

Wyniki badan

Lp. | Nr probki Zawartos¢ WWA [mg/kg]
benzo[a]piren
<01
benzole]piren
<01
benzo[a]antracen
<01
chrysene
<01
benzo[b]fluoranten
<0,1
benzolj]fluoranten
<01
benzo[k]fluoranten
<0,1
dibenzo[a,h]antracen
<01
benzo[a]piren
<01
benzole]piren
<01
benzo[a]antracen
<01
chrysene
<0,1
benzo[b]fluoranten
<0,1
benzo[j]fluoranten
<0,1
benzolk]fluoranten
<0,1
dibenzo[a,h]antracen
<0,1

=

1. 332/18/P1

2, 332/18/P2
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Lp.

Nr probki

Zawarto$¢ WWA [mg/kg]

332/18/P3

benzo[a]piren

<01

benzo[e]piren

<01

benzo[alantracen

<01

chrysene

<0,1

benzo[b]fluoranten

<01

benzoljJfluoranten

<01

benzolk]fluoranten

<01

dibenzo[a,h]antracen

<0,

'C'C'C'C'C'C'C‘c

Uwaga: warto$¢ niepewnosci pomiaru U s

Wyniki i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie jedynie do badanej probki i
materiafu, z ktorej probka byta pobrana

Rozdzielnik — 2 egz.

UNIRUBBER Sp.z0.0. x 1

KOMAG x 1

tanowi niepewno$c rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspofezynniku
rozszerzenia k = 2, zgodnie z instrukcjg ogéing 10-DLS/03.

-KONIEC SPRAWOZDANIA-

nie dotycza partii wyrobu / substancji /




